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Abstract. Con el objetivo de estudiar el efecto toxico de diferentes nanomateriales como alternativa al uso de
insecticidas convencionales, se sintetizaron nanoparticulas de 6xido de silicio esféricas (SiNPs), basandose en
el método de Stober. La caracterizacion por microscopia electronica (SEM y TEM) de las SiNPs permitio
determinar que se obtuvieron nanoparticulas de tamafio de 20 nm y mayores a 200 nm, con carga superficial
negativa. Posteriormente, se realizaron ensayos de exposicion a diferentes concentraciones de SiNps
resuspendidas en acetona, mediante tres técnicas diferentes: aplicacion topica, en superficie de vidrio mediante
recubrimiento y en forma de polvo, en chinches de cama (Cimex lectularius). El tiempo de exposicion fue de
una hora y se evaluo la mortalidad hasta los 14 dias posteriores. Los resultados obtenidos evidenciaron que no
hubo un efecto significativo del tamaiio de las SiNPs en la mortalidad de los insectos. En cambio, si se observo
una mortalidad significativamente mayor cuando las SiNPs fueron aplicadas en forma de polvo sobre el vidrio,
en base a estos resultados se buscard determinar el mecanismo de accion diferencial de las SiNPs que
posiblemente se relaciona con dafio o deshidratacion a nivel cuticular. Ademas, se realizaran mas ensayos para
evaluar su potencial aplicacién en campo.
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1. Introduccion.

La nanotecnologia es la ciencia dedicada al desarrollo y produccion de nanomateriales de diversa
composicion, cuyas dimensiones incluye al menos una escala nanométrica. En la actualidad, la nanotecnologia ha
adquirido una gran relevancia por los avances que promete en diversas areas, y su posible aplicacion en nuestro
campo no es la excepcion.

Las chinches de cama (Cimex lectularius) son insectos ectoparasitos que se alimentan exclusivamente de
la sangre de aves y mamiferos, principalmente durante la noche. Durante el dia, se refugian en lugares cercanos
al hospedador, como los pliegues del colchon, cavidades en las paredes, o los apliques cercanos a la cama, entre
otros. En el ser humano, pueden producir trastornos significativos, principalmente de origen psicoldgico, como
estrés y ansiedad, debido a la picazén provocada por sus picaduras. Desde hace afios, se ha monitoreado su
resistencia a diversos insecticidas, como piretroides y organofosforados, debido al uso intensivo y la presion de
seleccion ejercida. Por ello, el presente trabajo se enfoca en la busqueda de alternativas para abordar esta
problematica, evaluando la toxicidad de nanoparticulas de silice esféricas (SiNPs) como una posible alternativa a
los insecticidas de uso habitual.

2. Materiales y métodos.
2.1 Chinches de cama (Cimex lectularius).
En el CIPEIN, se ha criado durante mas de 10 afios la cepa de referencia "Harold Harlan" en condiciones
controladas de temperatura y humedad. Esta cepa es susceptible nunca ha sido expuesta a insecticidas. Para los

bioensayos, se seleccionaron individuos adultos, preferentemente machos, y ninfas de los estadios 4° y 5°, y con
diferentes periodos de ayuno.

2.2 Sintesis nanoparticulas de éxido de silicio (NpSiO:) esféricas.

Para la sintesis de SiNPs se emplea una adaptacion del método de Stober [1]. La sintesis consiste en la
obtencion de nanoparticulas de distintos tamafios aproximados (18, 60 y 108 nm), con carga superficial negativa.
Brevemente, se empled etanol absoluto, hidréxido de amonio, agua bidestilada y TEOS (Ortosilicato de tetraetilo),
en agitacion continua durante 24 h a 600 rpm. Cabe destacar que modificando las cantidades utilizadas de cada
reactivo se pueden obtener los distintos tamafios de SiNPs [1]. Se procedio a la caracterizacion del nanomaterial



obtenido mediante microscopio electronico de barrido (SEM), y microscopio electronico de transmision (TEM),
con el objetivo de determinar su morfologia y tamafio.

2.3 Bioensayos.

Para evaluar la toxicidad intrinseca de las SiNPs se emplearon tres metodologias diferentes: aplicacion
topica; recubrimiento (coating) sobre vidrio, impregnacion en papel filtro y espolvoreo sobre superficie de vidrio.
Previo a su aplicacion, las SiNPs se someten a sonicacion por ultrasonido durante 15 min a 40 °C, utilizando
acetona como solvente, con excepcion del método de espolvoreo. Cada ensayo se realizo por triplicado, usando
acetona como control negativo (sin efecto).

Para la aplicacion topica se emplea una microjeringa (Vol: 10 pl; Hamilton) para colocar una microgota
dorsal con las distintas dosis de SiNPs, evaluando concentraciones de 10 a 50 mg/ml, sobre ninfas del 4 y 5%
estadio. La mortalidad fue contabilizada luego de 1, 2, 7 y 14 dias de la exposicion para todas las técnicas
ensayadas.

En las técnicas de recubrimiento (coating) sobre vidrio e impregnacion en papel filtro, se aplicé un
volumen de SiNPs de 1,5 ml y 0,7 ml, respectivamente. Se expusieron durante una hora a individuos adultos,
preferentemente machos, para evitar que el comportamiento reproductivo (inseminacion traumadtica) de esta
especie pueda interferir en la mortalidad observada. Se evaluaron concentraciones de 10 a 100 mg/ml, aunque en
algunas concentraciones se presentaron obstrucciones en la pipeta.

Por ultimo, se evalud el método de espolvoreo de las SiNPs sobre superficie de vidrio utilizando placas
de Petri, y exposicion de ninfas de 4° y 5° estadio. Los individuos caminan sobre la superficie tratada con una
cantidad variable de SiNPs, durante un periodo de cuatro dias. Las concentraciones evaluadas fueron de 0,5 a 6
mg/cm 2,

3. Resultados.

3.1 Sintesis de nanoparticulas de silice esféricas.

Como resultado de la caracterizacion de las nanoparticulas sintetizadas (Fig.1) se evidencid que los
tamafios no correspondieron con los descriptos en la bibliografia, ya que en promedio duplicaron el tamafio
previsto. Por otro lado, en relacion con la morfologia, se observo bajo el microscopio electronico de barrido (SEM)
la forma esférica y de superficie lisa esperada. Los tamafios de las SiNps de 18 nm presentaron un rango entre
los 20 a 35 nm (Fig.1, A), mientras que las SiNps de 60 nm presentan tamafios relativos de 89 a 170 nm (Fig.1,
B). y las SiNps de 108 nm, se observaron que sus tamafios relativos fueron cercanos a los 200 nm (Fig.1, C).
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Fig. 1. Imagenes de SiNPs mediante TEM (Microscopio Electronico de Transmision). A. SiNPs de 18 nm. B.
SiNPs de 60 nm. C. SiNPs de 108 nm.

3.2 Bioensayos.

Los resultados para las nanoparticulas de 20-35 nm, arrojaron una mortalidad del 0% mediante la
aplicacion topica (n=40) y en la impregnacion en papel (n=40), mientras que el recubrimiento en vidrio causo un
2.5% de mortalidad (n=30). En cambio, el espolvoreo en vidrio resulté en una mortalidad del 100% (n=90),
indicando un efecto toxico significativo con esta metodologia.

Para el tamafio de nanoparticula de 89 a 170 nm, la mortalidad fue del 0% (n=20) en todas las
metodologias evaluadas (aplicacion topica, recubrimiento en vidrio e impregnacion en papel). Cabe destacar que
no se realizo aun la evaluacion del espolvoreo en vidrio para este tamaifio de particulas.

Por ultimo, para las nanoparticulas de mas de 200 nm, la aplicacion topica resulté en una mortalidad del
12.5% (n=40), mientras que el recubrimiento en vidrio (n=10) y la impregnacion en papel (n=40) no mostraron
efectos toxicos, con una mortalidad del 0%. Al igual que en las nanoparticulas de tamafio intermedio, la
metodologia de espolvoreo en vidrio atin no ha sido evaluada en este rango de tamatfio.

4. Conclusion.



Se destaca que las nanoparticulas de 6xido de silicio esféricas de distinto tamafio y en resuspension en
acetona no causan mortalidad en chinches de cama. Sin embargo, se obtuvo mortalidad cuando se aplico el método
por espolvoreo en vidrio a las diferentes dosis evaluadas luego de 4 dias de exposicion continua.

Este analisis exhaustivo de las SiNPs se realizd con el objetivo de determinar la toxicidad intrinseca de
los nanomateriales sintetizados en nuestro laboratorio. A partir de los ensayos realizados, podemos concluir que
la eleccion apropiada de la metodologia de aplicacion de estas nanoparticulas es fundamental para asegurar el
efecto toxico que se pretende observar.

Se continuard con mdas ensayos para explorar en mayor profundidad estos efectos y confirmar
significativamente los resultados obtenidos.
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