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Ciclo de vida de Cimex lectularius (Chinches de cama)  

Nanopartículas de Óxido de Silicio Esféricas

Los datos obtenidos por la caracterización de las nanopartículas, arrojan valores que 

duplican los previstos en la bibliografía. 

Fig 1. NpSiO2 de distinto tamaños con sus valores relativos. A) Nps 18 nm TEM; B) Nps 60 nm SEM; C) 

Nps 60 nm TEM; D) Nps 108 nm TEM.

Síntesis NpSiO₂

• Agitación 24 h

• Tº ambiente

Obtención de Nps con carga (-)

Reactivos

⮚NpSiO₂ 18 nm

⮚NpSiO₂ 60 nm

⮚NpSiO₂ 108 nm 

Bioensayos

Resuspensión de las Nps Acetona

Evaluación de la mortalidad  

1,2,7 y 14 días, excepto en polvo 

cuya evaluación se realizó 

durante 4 días consecutivos.❖Aplicación por Recubrimiento en Vidrio

❖Aplicación en Seco (polvo)

❖Aplicación por Impregnación en Papel para Filtro

❖Aplicación por Tópico
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Búsqueda

• Las NpSiO₂ resuspendidas no evidencian efecto de 

mortalidad. 

• Las NpSiO₂ de 18 nm aplicadas mediante polvo producen 

mortalidad en la concentración más alta ensayada (6 mg/cm2).

• Se continuará con la evaluación de la aplicación en polvo con 

los restantes tamaños de partícula. 

• Se realizarán otros ensayos para evaluar su aplicabilidad. 
Fig. 2. Imágenes de individuos de distintos estadios de chinches de cama por ESEM. (Vista ventral - Región 

probóscide). A) Ninfa de chinche de cama expuesta al polvo de NpSiO2 18 nm (-). B) Adulto macho, no expuesto a 

tratamiento. 

NpSiO₂ de 18 nm (-) en 

cutícula  A

B

Surgimiento de uso de nanomateriales como posibles insecticidas

Tamaño Metodología N Porcentaje mortalidad

NpSiO₂ 18 nm (-) Tópico 40 2,5%

Recubrimiento en vidrio 90 4,44%

Impregnación en papel 40 5,12%

Polvo en vidrio 130 48,5%

Tamaño Metodología N Porcentaje mortalidad

NpSiO₂ 60 nm (-) Tópico 20 0%

Recubrimiento en vidrio 20 0%

Impregnación en papel 20 0%

Polvo en vidrio - NR

Tamaño Metodología N Porcentaje mortalidad

NpSiO₂ 108 nm (-) Tópico 70 7,14%

Recubrimiento en vidrio 20 0%

Impregnación en papel 40 0%

Polvo en vidrio - NR
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Cronología del control químico


