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Introducción

Los derivados de ferroceno pueden llegar a conferir un aumento de entre 30 y 70 % en la velocidad de combustión respecto

del propulsante no catalizado [1]. Estos catalizadores confieren además mejores propiedades de estabilidad durante el

almacenamiento. Dado que son líquidos a temperatura ambiente, el mezclado con los otros componentes de la formulación

propulsante se ve facilitado. Se sintetizaron derivados mono y dihidroxilados de acetil y propilferroceno para luego

incorporarlos a la cadena del ligante de una formulación base de propulsante compuesto.

.El objetivo final es el de obtener propulsantes de alta energía con reducida migración a la masa del propulsante, para

aplicaciones especiales, como por ejemplo dispositivos pirotécnicos.
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Espectro FTIR de Formulación Base con y sin derivado hidroxilado

Derivado Rendimiento (%)

n-

butilferroceno

60

t-

butilferroceno

50

octilferroceno 70

Catoceno 87

Conclusiones

* Se obtuvieron en escala de laboratorio derivados de ferroceno

con rendimientos aceptables, empleando metodología sencilla y

reproducible.

* Se determinó que el derivado hidroxilado de feroceno se une al

ligante, de modo de poder así controlar la migración del catalizador

durante el envejecimiento del propulsante compuesto..


